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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУР

Д. А. Антипов1, Е. В. Бармина2, П. С. Кулешов3, А. С. Люлюшкина4

Аннотация: По фотографиям с электронного микроскопа анализируется периодический нанорельеф на
металлической подложке, полученный лазерной абляцией. Изучаются и сравниваются распределения
по размерам пространственных периодов нанорельефа (их наиболее вероятные значения и дисперсии)
при разных способах обработки изображений (ручная статистика, спектральный Фурье-анализ, фильтры
изображений, алгоритм выявления бинарных структур). Кроме того, даются аналитические оценки
распределений. Исследуемые подложки выполнены в основном из титана и тантала. Сделан вывод
об удовлетворительном соответствии характеристик распределений, определяемых различными метода-
ми обработки фотографий и полученных аналитически. Выработаны практические рекомендации по
методам обработки.
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